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Estudio del comportamiento estructural de mortero reforzado con latas de bambu para su aplicacion en la tecnovivienda

Figura 4.1- Cabeza de estafio

Paso 4, una vez puesta la cabeza de estafio, se procede con diversos procesos segun el
prototipo. Para el prototipo 2, se clavan las varillas transversales a cada 10 cm. como esta
indicado en el disefio del prototipo figura 3.2 capitulo 3. Para el prototipo 3, se pone
primero el alambre recocido alrededor de la varilla principal (6 vueltas, ver figura 4.2) y
luego se clavan las varillas transversales (ver Figura 3.2 capitulo 3). Para el prototipo 1, se
puede pasar directamente al siguiente paso.

Figura 4.2- Alambre alrededor de las varillas de bambu (prototipo 3)

Figura 4.3- Varillas transversales clavadas sobre la varilla principal
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